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ГОСТ Р 52927-2015 «Прокат для судостроения из стали нормальной, повышенной и высокой прочности. Технические условия»
	





Уважаемый Алексей Николаевич.
При издании  ГОСТ Р 52927-2015   в таблице № 14 была допущена ошибка (письмо № ССТ-РС-4-3/2625 от 11.03.2016 ПАО «Северсталь» - прилагаю).
Прошу поручить издательству стандартов  внести поправку в ГОСТ Р 52927-2015 (см. приложение).
 
П р и л о ж е н и е:  
– Пояснительная записка к поправке к ГОСТ Р 52927-2015 – на 2 листах
– Письмо № ССТ-РС-4-3/2625 от 11.03.2016 ПАО «Северсталь» – на 2 листах




Председатель ТК 375  
«Металлопродукция из черных 
металлов и сплавов»                                                                                             Г.Н.Еремин








Исп. Шестакова Татьяна Александровна
Тел.(495)777-93-91






ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к поправке ГОСТ 52927-2015
«Прокат для судостроения из стали нормальной, повышенной и высокой 
прочности. Технические условия»

При издании  ГОСТ Р 52927-2015   в таблице № 14 была допущена ошибка.
На стр. 18, в таблице 14 проведена разделительная черта в 3, 4, 5 столбцах между данными, относящимся к маркам стали D32 и E32, которой не должно быть..
 Необходимо внести поправку в ГОСТ Р 52927-2015 (см. приложение).



Председатель ТК375                                                     Г.Н.Еремин



















[bookmark: _GoBack]




